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VYHLASKA
Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky

z 13. maja 2013,

ktorou sa vykonavaja niektoré ustanovenia zakona ¢. 94/2013 Z. z. o puncovnictve
a skiSani drahych kovov (puncovy zidkon) a o zmene niektorych zikonov

Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky
podla § 50 zakona ¢. 94/2013 Z. z. o puncovnictve
a skutiSani drahych kovov (puncovy zakon) a o zmene
niektorych zakonov (dalej len ,zakon*“) ustanovuje:

§1

Tato vyhlaska ustanovuje

a) opis a vyobrazenie puncovych znaciek, oznacenia
-METAL", znacky Puncového uradu Slovenskej re-
publiky (dalej len ,urad“) a uradného znaku na
oznacovanie zliatkov,

b) podrobnosti puncovej kontroly a skii§ania vyrobkov
z drahych kovov,

c) zloZenie klenotnickych zliatin,

d) rydzost spajok,

e) tovar podla § 2 ods. 3 pism. a) zakona s velmi nizkou
hmotnostou,

f) stary tovar, ktory nepodlieha puncovej kontrole,

g) sposob vyberu vzoriek z razby minci podla § 2 ods. 3
pism. d) zakona predkladanych na overenie rydzosti,

h) podrobnosti oznac¢ovania zliatkov.

§2

(1) Puncovu znacku na zlaty tovar rydzosti 999/1000
tvori obraz hlavy orla hladiaceho vlavo v obryse kruhu;
arabska cislica O je umiestnena v lavej spodnej casti
znacky.

(2) Puncovu znacku na zlaty tovar rydzosti 986/ 1000
tvori obraz hlavy orla hladiaceho vlavo v obryse polkru-
hu s odseknutymirohmi; arabska cislica 1 je umiestne-
na v lavej spodnej ¢asti znacky.

(3) Puncovu znac¢ku na zlaty tovar rydzosti 900/ 1000
tvori obraz hlavy orla hladiaceho vlavo v obryse obdlz-
nika, ktorého bo¢né strany su vyklenuté; arabska cisli-
ca 2 je umiestnena v lavej spodnej Casti znacky.

(4) Puncovu znac¢ku na zlaty tovar rydzosti 750/ 1000
tvori obraz hlavy kohuta hladiaceho vlavo v obryse ne-
rovnostranného péatuholnika; arabska Cdcislica 3 je
umiestnena v pravej hornej casti znacky.

(5) Puncovu znacku na zlaty tovar rydzosti 585/ 1000
tvori obraz hlavy labute hladiacej vlavo v obryse pre-
tiahnutého nepravidelného Sestuholnika; arabska ¢is-
lica 4 je umiestnena v lavej hornej ¢asti znacky.

(6) Puncovu znacku na zlaty tovar rydzosti 375/ 1000
tvori obraz dvojkriza na trojvrsi umiestneny v obryse
nepravidelného sedemuholnika s polkruhovymi vyrez-
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mi v pravej hornej a spodnej ¢asti; rydzostné c¢islo 375
vyjadrené arabskymi ¢islicami je umiestnené v pravej
casti znacky, v lavej dolnej casti sa nachadza oznacenie
drahého kovu ,Au”.

§3

(1) Puncova znacku na strieborny tovar rydzosti
999/1000 tvori obraz hlavy kamzika hladiaceho mier-
ne vlavo v obryse kruhu; arabska ¢islica O je umiestne-
na v lavej hornej casti znacky.

(2) Puncova znacku na strieborny tovar rydzosti
959/1000 tvori obraz hlavy kamzika hladiaceho mier-
ne vlavo v obryse kruhu s vybezkom dolu; arabska ¢isli-
ca 1 je umiestnena v dolnom vybezku obrysu znacky.

(3) Puncova znacku na strieborny tovar rydzosti
925/1000 tvori obraz hlavy kamzika hladiaceho mier-
ne vlavo v obryse nerovnostranného Sestuholnika sy-
metrického podla zvislej osi, ktorého horna vodorovna
strana je vyklenuta, doplneného vybezkom dolu; arab-
ska ¢islica 2 je umiestnena v dolnom vybezku obrysu
znacky.

(4) Puncova znacku na strieborny tovar rydzosti
900/1000 tvori obraz hlavy zajaca hladiaceho vlavo
v obryse nepravidelného Sestuholnika; arabska ¢islica
3 je umiestnena v pravej dolnej casti znacky.

(5) Puncovu znacku na strieborny tovar rydzosti
835/1000 tvori obraz hlavy zajaca hladiaceho vlavo
v obryse lichobeznika, ktorého spodna strana je vykle-
nuta; arabska ¢éislica 4 je umiestnena v pravej dolnej
Casti znacky.

(6) Puncovu znacku na strieborny tovar rydzosti
800/1000 tvori obraz hlavy zajaca hladiaceho vlavo
v obryse obdiznika, ktorého boéné strany su vyklenuté;
arabska ¢islica 5 je umiestnena v pravej dolnej ¢asti

znacky.
§4

Puncové znacky na platinovy tovar vSetkych zakon-
nych rydzosti maji spoloéné vyobrazenie Stylizovanej
kralovskej koruny, v ktorej strednej casti dolu je
umiestnena arabska cislica
a) 0 pre rydzost 999/1000 v obryse kruhu,

b) 1 pre rydzost 950/ 1000 v obryse obdiznika, ktorého
horna strana je vyklenuta,

¢) 2 pre rydzost 900/ 1000 v obryse obdiznika, ktorého
boéné strany su vyklenuté,
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d) 3 pre rydzost 850/1000 v obryse symetrického Sest-
uholnika,

e) 4 pre rydzost 800/ 1000 v obryse vzniknutom ¢iastoc-
nym prienikom dvoch kruhov rovnakého priemeru.

§5

(1) Na rozliSenie pracoviska tradu, ktoré puncovou
znackou trvalo oznadéi tovar, sa pouzije velké pisme-
no umiestnené vo vnutri znacky.

(2) Pracoviska uradu sa oznacuju ako
a) B - Bratislava,
b) K - Kosice,
c) L - Levice,
d) T - Trendin.

§6

Oznacenie ,METAL" tvori velkymi pismenami uvede-
ny napis .METAL", ,MET" alebo ,M" umiestneny v ob-
dlznikovom alebo Stvorcovom obryse.

§7

Znacku uradu tvori obraz dvojkriza na trojvrsi
umiestneny v obryse kruhového tvaru odseknutého
v spodnej Casti; v lavej ¢asti st umiestnené velké pis-
mena ,SK*, v pravej ¢asti je umiestnené velké pisme-
no na rozlisenie pracoviska uradu podla § 5 ods. 2.

§8

Uradny znak na oznacovanie zliatkov tvori Statny
znak Slovenskej republiky, v hornej ¢asti v oddelenom
obryse obdiznika je velkymi pismenami uvedeny napis
,PU*, vedla ktorého je cez pomlcku umiestnené velké
pismeno na rozliSenie pracoviska uradu podla § 5
ods. 2.

§9

Vyobrazenie puncovych znaciek, oznacenia ,ME-
TAL", znacky uradu a uaradného znaku na oznacovanie
zliatkov je uvedené v prilohe.

§ 10

(1) Trvalé oznacenie tovaru puncovou znackou sa vy-
konava mechanickym odtlackom razidla. Ak je to tech-
nicky mozné, umiestni sa puncova znacku na hlavnej
Casti tovaru. Ak vyrobok pozostava zo sucasti, ktoré nie
sU1 v pevnom spojeni, je puncova znacka, s prihliadnu-
tim na charakter vyrobku, umiestnena aj na volne od-
delitelnych c¢astiach.

(2) Ak sa ma tovar zhotoveny z viacerych drahych ko-
vov trvalo oznac¢if réznymi puncovymi znackami,
umiestni sa zodpovedajuca puncova znacka na pri-
slusnu c¢ast tovaru; ak to nie je mozné, umiestnia sa
puncové znacky ¢iastocne cez seba, a to najskor punco-
va znacka kovu, ktorého je menej.

(3) Ak je tovar zhotoveny z drahého a obycajného
kovu, oznaéi sa prislusna cast z drahého kovu punco-
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vou znackou a ¢ast zhotovena z obyc¢ajného kovu ozna-
cenim podla § 6.

(4) Osvedcenie o rydzosti tovaru obsahuje opis tovaru,
jeho hmotnost, zistenu rydzost, druh drahého kovu,
z ktorého je tovar zhotoveny, a odtlacok tiradnej peciat-
ky. Osvedcenie sa vydava na kazdy kus tovaru osobitne
ako nahrada trvalého oznacenia tovaru puncovou znac-
kou a plati iba na tovar, na ktory bolo vydané.

§11

(1) Klenotnicka zliatina zlata moé6ze okrem zlata obsa-
hovat striebro, med, zinok, mangan, nikel, Zelezo a pa-
ladium.

(2) Klenotnicka zliatina striebra moze okrem striebra
obsahovat med a zinok.

(3) Klenotnicka zliatina platiny moéze okrem platiny
obsahovat paladium, zlato, med, volfram, kobalt a ni-
kel.

(4) Na kovy do 5 %o sa neprihliada.
§12

(1) Rydzost spajky na spajkovanie zlatého tovaru
s rydzostou 375/1000, 585/1000 a 750/ 1000 nemoze
byt nizsia, ako je rydzost spajkovaného tovaru.

(2) Rydzost spajky na spajkovanie tovaru s rydzostou
900/ 1000 alebo vyssou modze byt najmenej 750/ 1000.

(3) Rydzost spajky na spajkovanie strieborného tova-
ru moze byt najmenej 600/ 1000 striebra.

(4) Rydzost spajky na spajkovanie platinového tovaru
moze byt najmenej 585/1000 zlata.

(5) Na spajkovanie strojovo vyrabanych zlatych retia-
zok a striebornych retiazok je mozné pouzit aj spajku
s nizSou rydzostou, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2,
alebo spajku z oby¢ajnych kovov, ak priemerna rydzost
takto vyrabanych retiazok neklesne pod prislusnu za-
konnu rydzost.

(6) Spajka moze obsahovat primesi na znizenie bodu
topenia.

§ 13

(1) Za tovar s velmi nizkou hmotnostou sa povazuje
tovar, ktorého hmotnost nie je vys§sia ako
a) 0,5 g pri zlatom tovare a platinovom tovare,
b) 2 g pri striebornom tovare.

(2) Tovar s velmi nizkou hmotnostou sa oznaci zodpo-
vednostnou znac¢kou a rydzostnym ¢islom na hlavnej
Casti tovaru, ak je to technicky mozné. Ak vyrobok po-
zostava zo sucasti, ktoré nie st v pevnom spojeni,
umiestni sa rydzostné ¢islo aj na volne oddelitelnych
castiach s prihliadnutim na charakter vyrobku.

§ 14
Starym tovarom, ktory nepodlieha puncovej kontro-

le, st medaily a plakety
a) razené do roku 1939, ak nie su sucastou tovaru
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v pevnom spojeni, napriklad spajkovanim alebo ni-
tovanim,

b) razené do konca roka 1992 Statnou mincoviiou
v Kremnici a oznacené mincovou znackou, ktoru
tvori velké pismeno ,K* umiestnené vo vodorovne vy-
Srafovanom osemuholniku.

§ 15

(1) Z kazdej partie razenych minci vybera komisia vy-
menovana vyrobcom nadhodnym vyberom bez predcha-
dzajucej skusky rydzosti a hmotnosti tri mince, ktoré
predklada v zapecatenej obalke spolu s protokolarnym
zapisom uradu na vykonanie chemickej skuiSky. Na vy-
ber minci vyrobca véas prizve zastupcu objednavatela
razby minci, ktory sa na vybere minci méze zucastnit.

(2) Partiou je mnozstvo minci vyrazené z polotovaru,
ktorého hmotnost pri zlatych minciach, platinovych
minciach a paladiovych minciach méze byt najviac 15
kg a pri striebornych minciach najviac 100 kg.

§ 16

(1) Rydzost zlatych minci sa uréuje kupela¢cnou me-
todou podla technickej normy.') Uréena rydzost sa uva-
dza s presnostou na 0,1 %o.

(2) Rydzost striebornych minci sa urcuje potencio-

metrickou titraciou podla technickej normy.?) Urcéena
rydzost sa uvadza s presnostou na 1 %o.

(3) Rydzost platinovych minci sa urcuje gravimetric-
kou metodou podla technickej normy.?) Urcena rydzost
sa uvadza s presnostou na 0,1 %o.

(4) Rydzost paladiovych minci sa urcuje gravimetric-
kou metédou podla technickej normy.*) Uréena rydzost
sa uvadza s presnostou na 1 %o.

§17

Zliatky drahych kovov do hmotnosti 50 g sa oznacia
iba uradnym znakom; zliatky s hmotnostou 50
az 1 500 g sa oznacia aj ¢islom zliatku a zliatky s hmot-
nostou nad 1 500 g sa oznadia aj tidajom o rydzosti
a hmotnosti.

§ 18
Do 31. decembra 2013 sa za tovar s velmi nizkou

hmotnostou povazuje tovar, ktorého hmotnost nie je
vysS§ia ako 3 g pri striebornom tovare.

§19
Tato vyhlaska nadobuda ué¢innost 1. juna 2013 ok-

rem § 13 ods. 1 pism. b), ktory nadobuida t¢innost
1. januara 2014.

Tomas Malatinsky v. r.

') STNENISO 11426 (42 0651) Stanovenie zlata v klenotnickych zliatinach zlata. Kupelaéna metéda (skuska tavenim) (ISO 11426:1997).
2) STN EN 31427 + AC (42 0656) Stanovenie striebra v klenotnickych zliatinach striebra. Odmerna (potenciometricka) metoda s bromidom

draselnym (obsahuje opravu AC:1994).

% STNENISO 11210 (42 0661) Stanovenie platiny v klenotnickych zliatinach platiny. Gravimetricka metéda po vyzrazani hexachloroplati-

¢itanu diamoénneho (ISO 11210:1995).

4 STN EN ISO 11490 (42 0663) Stanovenie paladia v klenotnickych zliatinach paladia. Gravimetricka metoda s dimetylglyoxinom (ISO

11490:1995).
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Priloha
k vyhlaske ¢. 119/2013 Z. z.

SLOVENSKE PUNCOVE ZNACKY

na zlaty tovar, strieborny tovar a platinovy tovar

ZLATO STRIEBRO PLATINA
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